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ТГ-130 

 
ТИТАНОВАЯ ГУБКА 

 
Химический состав в % материала ТГ-130 

Fe C  Si  Ni N Ti O Cl 
до   0.13 до   0.04 до   0.04 до   0.05 до   0.03 min   99.53 до   0.08 до   0.1

Примечание: Ti - основа; процентное содержание Ti дано приблизительно 
 

    Твердость материала   ТГ-130           HB 10 -1 = 130   МПа 
 

Марка :  ТГ-130 
Классификация :  Титановая губка 
Применение:  исходный материал для производства полуфабрикатов из титана и его сплавов; 

категория качества - первая  


